Tab. 1.1 Parametrii experimentali de deformare plastică la cald şi compoziţiile chimice efective ale noilor aliaje
	Nr.

ctr.
	Parametrii experimentali de deformare plastică
	Compoziţii chimice efective, %

	
	Temperatura de încălzire, oC
	Durata de menţinere, min
	Gradul de reducere, %
	Nr. şarjă
	Fe
	Mn
	Si
	Cr
	Ni
	Cu
	Al
	Mo
	Co
	Ti
	V
	W
	C
	S
	P

	1.
	900
	1 min/ mm
	20
	29(1)
	64,2
	18,06
	4,29
	8,68
	3,36
	0,132
	0,005
	0,637
	0,056
	0,0027
	0,0704
	0,0303
	0,153
	0,0697
	0,0427

	2.
	
	
	
	30(1)
	67,09
	17,23
	3,41
	7,25
	4,3
	0,26
	‑
	0,35
	0,04
	‑
	0,06
	‑
	0,057
	0,01
	0,018

	3.
	950
	
	
	32(1)
	60,6
	> 18
	5,54
	10.5
	3,48
	0,18
	0,018
	0.45
	0,05
	0.003
	0.05
	0.02
	0,068
	0.07
	0.04

	4.
	
	
	
	35(2)
	62,34
	18,54
	6,77
	8,56
	3,79
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑

	5.
	1000
	
	30
	37(1)
	62,65
	15,75
	3,75
	12,26
	4,69
	0,28
	‑
	0,42
	0,04
	‑
	0,06
	‑
	0.065
	0,021
	0,019

	6.
	
	2 min/ mm
	
	39(1)
	61.9
	17,6
	4,38
	10,9
	4,22
	0,2
	0,005
	0,14
	0,05
	0,004
	0,05
	0,04
	0,08
	0,05
	0,04

	7.
	1050
	
	
	40(2)
	62,56
	22,69
	3, 7
	8, 09
	3,59
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑

	8.
	
	
	
	41(2)
	65,57
	18,43
	2,63
	9,19
	4,18
	‑
	‑
	‑‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑

	9.
	1100
	
	50
	PM4
	70,146
	15.712
	2,652
	8,086
	3,404
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑
	‑

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) Compoziţie chimică determinată ca medie a trei scânteieri, cu spectrometrul cu emisie optică
(2) Compoziţie chimică determinată cu dispozitivul EDX, prin scanarea unei zone de 1,5x1,5 mm, pe microscopul SEM
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      Pregatirea incarcaturii la elaborarea aliajelor Fe-Mn-Si-Cr-Ni



Pregatirea materialelor pentru elaborare CIF
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Ansamblul formelor metalice de 6 si de 8,5 mm






Creuzete pregatite pentru sinterizare
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Tipuri de defecte de turnare






Bare lingouri FeMnsiNiCr
1

