Tab. 1.4 Dimensiunile probelor laminate, după prelucrarea mecanică
	Nr.

ctr.
	Lungime, mm
	Lăţime, mm
	Grosime, mm

	1.
	50
	5
	0,5

	2.
	
	
	0,7

	3.
	
	
	1

	4.
	70
	7
	0,5

	5.
	
	
	0,7

	6.
	
	10
	1

	7.
	
	
	1,2

	8.
	100
	10
	0,5

	9.
	
	
	0,7

	10.
	
	
	1

	
	
	
	1,2


[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]26

23/07/2009 16:

S e 3V L e AR S A AT YDA i





Probele laminate, pregătite


   Probele laminate, pregătite mecanic din şarja 37

     mecanic, din şarja 28
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   Probele laminate, pregătite mecanic din şarja 41

Probele laminate, pregătite mecanic din aliajele

        PM2 şi PM 3, obţinute prin metalurgia 

                              pulberilor
1

