4.3 Diagrame tensiune-alungire ale probelor
[image: image1.jpg]o w0

z

£

S o

2

% o

5

2 s
100

(a) 1 o i 2 M s s e 7

Tensile strain (%)

012345678 5101112131415161718192021 2223242526
Tensile strain (%)



Comportarea aliajului 29 în timpul a 2 cicluri de încărcare-descărcare mecanică: (a) până la 6 %; (b) până la 25 %
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Comportarea aliajului PM4 la ciclare mecanică: (a) 1 ciclu până la 5 %; (b) 3 cicluri până la 4 %; (c) 5 cicluri până la 4 %
